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1. Обзор.

В 1993 году приступило к работе вновь созданное опытно-производственное подразделение ОАО ЗСИЦентр. Новое подразделение создавалось с целью обеспечения нестандартным оборудованием испытательных лабораторий центра и лабораторных служб сторонних предприятий в новых условиях рыночного хозяйства. 
Помимо этого ставилась и более стратегическая цель выхода на рынок лабораторного оборудования с конкурентоспособной продукцией и занятие на нем подобающей ниши. В первую очередь, это касалось аппаратуры и приборов, которые требовались для проведения углехимических испытаний (кузбасс в первую очередь - это крупнейший регион угледобычи), т.е. различного вида и конструкций электрических печей, приборов регулирования и управления, механических устройств, аппаратов и принадлежностей. Круг основных задач, которые предстояло решить для достижения поставленной цели, таким образом, сводился к следующему: необходимо было разработать опытные образцы и организовать на базе ОПП мелкосерийное производство ряда видов специализированного, нестандартного лабораторного оборудования, необходимого для проведения испытаний углей и минерального сырья,  т.е. как раз именно такого оборудования, которое отечественной промышленностью не производилось  либо производство которого размещалось на территориях бывших союзных республик СССР.

Поскольку наиболее востребованной продукцией на тот момент оказалась как раз лабораторная муфельная печь, как самое универсальное оборудование, подходящее для различных применений, она и была выбрана первым объектом для опытно-конструкторских работ (ОКР) и последующего запуска в производство. 

В результате проведенных работ в декабре 1994 г. был готов к приемным испытаниям опытный образец электропечи лабораторной ПМЛ-1, а вначале 1995 г. было развернуто мелкосерийное производство изделия. В последующие годы осуществлялась совершенствование конструкции и технологий производства, направленные на повышение конкурентоспособности продукции, а в конечном счете на повышение потребительских качеств. 

2. Достижения и перспективы

С самого начала своей деятельности опытно-производственное подразделение ориентировалось на достижение технического и технологического уровня лучших образцов лабораторного оборудования отечественного (СССР) и зарубежного производства в избранном секторе. В результате на сегодняшний день сложился перечень продукции, по которой имеются опытные образцы, находящиеся в эксплуатации отдельные рабочие экземпляры, эксплуатирующиеся у заказчиков, т.е. возможно заказное производство, а по по п.п.1-3 осуществляется мелкосерийное производство.
Таблица 1.

	№ п.п.
	Вид лабораторного оборудования, наименование изделия
	Физический принцип,  положенный в основу работы
	Исследуемое вещество, материал, сырье
	НТД

	1.
	Электропечь сопротивления камерная  лабораторная ПМЛ-3МП
	электрический нагрев пробы в шамотном муфеле до 1050°С
	топливо твердое минеральное 
	ГОСТ 6382-2001 (ИСО 562-98)

	2.
	Аппарат пластометрический “Брикет-400.2ТРМ”
	электрический нагрев пробы в стальном стакане под нагрузкой до 730°С
	каменный уголь
	ГОСТ 1186-87

	3.
	Установка на метод определения индекса свободного вспучивания в тигле “Индекс-300М1”
	электрический нагрев пробы в кварцевом тигле до 820°С
	каменный уголь
	ГОСТ 20330-91 (ИСО 501-81)

	4.
	Установка на метод определения типа кокса по Грей-Кингу “Москит-К3”
	электрический нагрев пробы в кварцевой реторте до 600°С
	каменный уголь
	ГОСТ 16126-91 (ИСО 502-82)

	5.
	Установка на метод определения углерода и водорода “Карбон-101М2”
	электрический нагрев пробы в фарфоровой лодочке до 900°С
	каменный уголь, органические соединения
	ГОСТ 2408.1-95

	6.
	Установка для определения  коэффициента размолоспособности угля по ВТИ “ Брус-540”
	механическое дробление пробы стальными шарами во вращающемся барабане
	бурые и каменные угли, антрацит, горючие сланцы
	ГОСТ 15489.1-93

	7.
	Печь электрическая лабораторная для тигельной плавки пробы при проведении пробирного анализа ЭППА-3,5.4,5.3,0/10
	электрический нагрев пробы и шихты в шамотном тигле
	золотосодержащие руды
	отраслевая методика № 117-2-15-90


Объем производства, который определяется спросом, по разным позициям продукции, включая запасные части, составляет от 1  до 100 штук в год. Такова, собственно, специфика этого сектора производства, когда необходимо обеспечивать высокий уровень готовности к производству всей номенклатуры оборудования, с тем, чтобы  иметь возможность удовлетворять заявки потребителей в обозримый срок – обычно от 1 до 3-х месяцев, а по некоторым, наиболее “ходовым” видам продукции еще и поддерживать складские запасы.
Как и всякое развивающееся предприятие, подразделение имеет планы по расширению области деятельности с тем, чтобы охватить пока что отложенные на перспективу, но достаточно важные для деятельности ЗСИЦентра и интересные с точки зрения решения конструкторского-технологических задач, направления, как например, разработка и производство отдельных видов оборудования для физико-механических испытаний горных пород, нерудного сырья для потребностей инженерной геологии и промышленности строительных материалов. Планируемый к разработке и по отдельным видам уже реализуемый перечень испытательного оборудования представлен в таблице 2: 

Таблица 2.

	№ п.п.
	Вид испытания, назначение разрабатываемого оборудования
	Физический принцип,  положенный в основу работы
	Исследуемое вещество, материал, сырье
	НТД

	1.
	Определение коэффициента размолоспособности по Хардгрову
	механическое разрушение в шаровой мельнице 
	уголь, продукты переработки
	АСТМ D 409-93

	2.
	Определение индекса спекаемости по Рогу
	механическое разрушение в полочном барабане 
	уголь, продукты его переработки
	ГОСТ 9318-79 (ИСО 335-74)

	3.
	Определение дилатометрических показатей по Одиберу-Арну
	изменение высоты образца при нагревании
	уголь, продукты его переработки
	13324-94 (ИСО 349-75)

	4.
	Определение плавкости золы (высокотемпературный метод с использованием трубчатой печи)
	изменение формы образца при нагревании
	уголь, продукты его переработки
	ГОСТ 2057-94 (ИСО 540-81)

	5.
	Определение выхода продуктов полукоксования
	нагревание пробы в алюминиевой реторте
	каменный уголь
	ГОСТ 3168-93 (ИСО 647-74)

	6.
	Определение сопротивления удару на копре
	механический удар
	щебень и гравий из твердых горных пород
	ГОСТ 8269.0-97

	7.
	Определение электроизоляционных свойств щебня для балластного слоя железнодорожного пути
	сопротивление образца электричскому току
	щебень и гравий из твердых горных пород
	ГОСТ 8269.0-97

	8.
	Определение коэффициента крепости по Протодъяконову (инженерная геология)
	механический удар
	образцы из твердых горных пород
	ГОСТ 21153.1-75


3. Технологии
С целью уменьшения производственных издержек связанных с приобретением и последующей эксплуатацией, сервисным обслуживанием дорогостоящего производственного оборудования, а также значительного снижения трудоемкости производства  продукции, в ОПП успешно реализуется способ производства с широким использованием кооперации со специализированными предприятиями, обладающими современным оборудованием и технологиями и оказывающими услуги в своей сфере деятельности, т.е. активно используется т.н. аутсорсинг. Однако отдельные виды производств и технологических операций, такие как изготовление керамических огнеупорных деталей электропечей, нанесение лакокрасочных покрытий, сварку деталей и узлов, как показала практика, целесообразно поддерживать и развивать у себя. 

4. Информационная составляющая
С целью наиболее полного и оперативного информирования существующих заказчиков о номенклатуре и технических характеристиках производимого оборудования, а также привлечения новых клиентов, ОПП имеет собственный информационный раздел на официальном сайте ОАО “ЗСИЦентр” (адрес в сети: www.zsic.ru ), где представлены фотографии образцов производимого лабораторного оборудования и приведены основные технические характеристики. 
5. Выводы

Накопленный опыт работы подразделения, имеющиеся реальные, по достоинству оцененные заказчиками, достижения в сфере разработки и производства отдельных видов лабораторного испытательного оборудования и приборов, наработка производственных связей с поставщиками материалов и комплектующих, производителями деталей и узлов для собственной продукции, наконец, более чем 15-ти летний опыт, накопленный в выбранной сфере производства и услуг, все это взятое вместе свидетельствует о том, что избранное в 1993 году направление оказалось в долгосрочной перспективе  плодотворным, деятельность подразделения на всех пройденных им этапах была востребована рынком и вслед за развитием минерально-сырьевой базы страны неизбежно последует и развитие в области разработки и производства оборудования и приборов для испытательных лабораторий. 

